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ASUAO

INFORMACION SOBRE PRODUCTOS

Guia de resistencia quimica

INFORMACION GENERAL

Nuestra gama comprende electrovalvulas
y valvulas utilizables con la mayoria de los
acidos, alcoholes, bases, disolventes, gases
y liquidos corrosivos.

A veces son necesarias ejecuciones mo-
dificadas o construcciones especificas,
directamente en funciéon del fluido o/y de
la aplicacion

La corrosion proviene de una reaccion qui-
mica o electroquimica. Es necesario tomar
por tanto en consideracion el conjunto de
las fuerzas galvanicasy electromotrices, asi
como la presion, la temperatura y todos los
demas factores que pueden intervenir.

Esta guia proporcionainformacion sobre los
fluidos gaseososy los liquidos no corrosivos

/ corrosivos, no mezclados, habituales

Las mezclas de diferentes productos, sus
temperaturas, no forman parte de este
cuadro, es responsabilidad del usuario ase-
gurarse de que las féormulas sean quimica
y fisicamente compatibles con los cuerpos
y materiales presentados.

Para las aplicaciones que exigen condicio-
nes especificas, otros tipos de electrovalvu-
las, electrodistribuidores, valvulas, distribui-
dores, fluidos o modos de funcionamiento,
consultenos.
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Tenga en cuenta que la resistencia quimica puede estar influenciada por otros factores tales como la temperatura, la concentracion, etc.

Estos datos son solamente informativos.

Consulte nuestra documentacion en: www.asconumatics.eu
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fluidos cuerpo otros materiales en contacto con el fluido
4 = Excelente
Aceptable

No recomendado
No utilizar

- Sin datos disponibles
Acido tricoro acético

Agua

Agua 4cida de minas
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Tenga en cuenta que la resistencia quimica puede estar influenciada por otros factores tales como la temperatura, la concentracion, etc.
Estos datos son solamente informativos.

Consulte nuestra documentacion en: www.asconumatics.eu
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fluidos cuerpo otros materiales en contacto con el fluido
Excelente

Aceptable

No recomendado

No utilizar

- = Sin datos disponibles
Eter de petrdleo

Etileno diamina

Etileno glicolado

Fenol

Fluidos hidrdulicos
Formaldehido

Fosfato de potasio

Freon 11

Fredn 22

Fredn F-12

Freon T WD602

Fuel ASTM #1 Qil

Fuel ASTM #2 Qil

Fuel ASTM #3 Qil

Fuel ASTM #4-5 Qil

Fuel ASTM Ref Fuel A

Fuel ASTM Ref Fuel B

Fuel ASTM Ref Fuel C

Fuel Diesel

Fuel oil

Fuel oil #6 -
Fuels Jet (JP 6) 4
Furano -
Furfural 4
Gas ciudad -
Gas de petroleo liquado (GPL) -
Gas hidrégeno 4
Gas horno de coque 0
Gas natural -
Gas natural agrio

Gas petrdleo liquido (LPG)
Gasolina >|-|-|-|=
Gasolina (petrol)

Gasolina 100 octanos

Glicol

Helio

Heptano

Hidréxido de amonio

Hidréxido de bario

Hidréxido de magnesio

Hidréxido de potasio (50%)
Hidrdxido de sodio (sosa cdustica)
Hipocloruro de sodio

Isobutileno

Metano

Metil éter cetona (MEK)

Morfolina

Nafta

Nafta de petréleo

Nitrato de potasio

Nitro benceno

Nitro metano

Nitro propano

Nitrdgeno 1
Octano -
Octano carboxilico acido -l - -l - - - -]
Tenga en cuenta que la resistencia quimica puede estar influenciada por otros factores tales como la temperatura, la concentracion, etc.
Estos datos son solamente informativos.
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Consulte nuestra documentacion en: www.asconumatics.eu
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fluidos cuerpo otros materiales en contacto con el fluido
4 = Excelente
Aceptable

No recomendado
No utilizar

- Sin datos disponibles
Octanol

Oxido de etileno

Oxigeno 121 - 204°C (250 - 400 °F)§ -
Oxigeno liquido (LOX) \
Oxigeno, frio -
Oxigeno, gas
Ozono (seco) 4
Parafina 0
Pentano

Pentanol

Percloroetileno (“Perk”)

Perdxido de_hidrégeno (30%)
Piridina

Polipropileno glicol

Propano

Propanol

Propileno

Pydraul 10E, 29ELT

Queroseno (querosina)

Sacarosa

Sal impermeable

Sosa

Sosa caustica

Sulfato de aluminio

Sulfato de Calcio

Sulfato de potasio

Sulfuro de hidrdgeno (seco caliente)
Tetracloroetileno

Tetracloruro de Carbono
Tetrahidrofurano

Tolueno

Trementina

Tri cloro etileno -
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Vapor a 107 - 148°C (225 - 300°F)

S

Vapor a 107°C (225°F) 4

V=== > > ) |« =) > =]

Vapor por encima de 148°C (300°F) 1
Vaselina -

Vinagre ~ V|~ - 4| -

— (> (= = > | 1
— (> (= = = | 1
— (> (= = = | 1

Xenon ~ A B\ )

Vil Il | [l )=t > [V V= [I|=> =] || ¢ ]| |fundicién

A e e el e A e R R AT AR A AR AR A R AR A A

A Al AN AR Rl e AT AT AR AT A d ad e = AN

«=> |} |} |« ||| > () || > ]] |« |/ ||| > ] | |]) | |«|<—|«<|]) |CR
> > > |1 == > > = > () )| [ = > (= > | ] || | > | |« |« |« = |FPM
> | || = > | = === (] ¥ L) ||| | = —]|] || |« |«]|] [« ||« |] [NBR
> e s =) o= ) Y =) == || | =] o> > > |||« |«[UR
> (> > (= = [=> [=> [=> > [=> [=> [=> [=> [=> > [ =3 =3 |=> [=> |=> [=> [=> [=> |=> [=> [=> [=> => [=> |=> [=> |—>

adud=di 2L 2R 2R

— (> = | 1

Xileno 4 I 4 I - | 4
Tenga en cuenta que la resistencia quimica puede estar influenciada por otros factores tales como la temperatura, la concentracion, etc.
Estos datos son solamente informativos.
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Consulte nuestra documentacion en: www.asconumatics.eu
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